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Technicky list

Beton 30 MPa

Vyrobek Sucha mineraini smés k pfipravé mrazuvzdorného betonu tfidy C 25/30 dle CSN EN 206+A1.
SlozZeni Cement, kfemicity pisek, prisady.
Pouziti Jako konstrukéni nebo vypliovy beton nosnych i nenosnych konstrukci z prostého anebo vyztuzeného

betonu, v exteriéru i interiéru. Vhodny napf. ke zhotoveni zakladovych patek, past anebo desek,
prekladl, pravlak(, stropnich tram(, desek, schodistovych ramen a stupnl, opérnych zdi, podplrnych
pilitl. Pro vyplné ztraceného bednéni i drobné zahradni konstrukce. Lze také pouZit jako podklad pod

dlazbu.

Technické Zrnitost: 4 mm

Udaje Potreba vody: cca 3,0-3,3 1/30 kg pytel
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 2000 kg/m3
Spotreba: cca 20 kg/m2/1 cm
Vydatnost: cca 15 | Cerstvého betonu z 30 kg baleni

Bezpecnostni Bezpecnostni list na vyzadani

znaceni

Zplisob

dodavky 30 kg pytel, 48 ks /paleta = 1440 kg

Skladovani V suchu na dfevéném rostu, v uzavieném originalnim baleni 6 mésica.

Zajisténi kvality Prlbézna kontrola podnikovou laboratofi, nezavisla kontrola prostfednictvim statem autorizované
zkuSebny.

Podklad Musi odpovidat platnym normam. V predstihu je nutné ovéfit jeho pevnost a soudrznost, a zda je dosta-
tecné vyzraly, suchy, drsny a rovnomeérné nasakavy. Musi byt zbaven prachu, uvolnujicich se Castic i
jinych necistot. Nesmi byt zmrzly, mastny ani vodoodpudivy. Zhotovené bednéni musi byt dostatecné
pevné, nosné a Cisté, bez Glomki, nanos(, ledu, necistot a stojaté vody. Pfedem je nutné zkontrolovat
fadné ulozZeni a upevnéni vyztuze, pokud byla navrzena. Vyztuz musi byt bez uvolnéné rzi a dalSich
necistot, které by zhorSovaly pridrznosti betonu k vyztuzi. Je nutné dodrZzet poZzadavky na minimaini
kryci vrstvu vyztuze z betonové smési.

Michani Cely obsah pytle 30 kg promichat s cca 3,0 - 3,3 | Cisté vody v bézné stavebni micha¢ce nebo ve vhod-
né nadobé pomalubéznym elektrickym michadlem. K dosazeni rovnomérné konzistence betonu michat
po dobu cca 3 - 5 minut. VZdy zamichat obsah celého pytle.

Zpracovani Podklad pred ulozenim betonu dostateéné navihéit vodou. Pfipravenou smés ukladat rovnomérné a po
vrstvach. Neukladat z vysky vySSi nez 1 m, vznika riziko rozdruZeni. Po uloZeni betonu do bednéni nebo
vykopu dostateéné zhutnit tak, aby se zabranilo vzniku nevyplnénych hnizd. Pfi ukladani betonu pfimo
na zeminu zabranit smichani se zeminou. Povrch urovnat stazenim lati anebo vhodnym hladitkem.

Tento technicky list byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni
predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna feSeni a nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku pro pouziti
v konkrétnich podminkach.
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Dodatecné Zabranit zrychlenému odparovani vody z ¢erstvé provedeného betonu. Povrch betonu udrZzovat alespon
oSetfovani: 2 dny ve vlhkém stavu. Zrychlené vysouseni povrchu snizuje pevnost betonu, mohou vznikat trhlinky a
deformace, které snizuji jeho trvanlivost. PFi riziku pfichodu mrazu pfijmout opatfeni k zabranéni po-
Skozeni nevyzralého betonu mrazem. Zabranit vymyvani betonu vodou. Vyvarovat se predéasnému
odstranéni bednéni, mizZe dojit ke zhorSeni kvality vysledné betonové konstrukce nebo i k jejimu po-

Skozeni.
Upozornéni a Dodrzovat platné normy, zpracovatelské smérnice a ustanoveni technického listu vyrobku. Béhem
vSeobecné zpracovani a zrani nesmi teplota vzduchu, betonu ani okolnich pfedmétl, napf. bednéni klesnout
pokyny pod + 5 °C. V Cerstvém stavu chranit pred mrazem, vysokymi teplotami, destém a silnym vétrem. Ne-

pfimichat dalsi kamenivo, pojivo anebo jiné pfisady.

Tento technicky list byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni
predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna feSeni a nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku pro pouziti
v konkrétnich podminkach.



